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Proizvodni program

Lexan® polikarbonat

Lexan polikarbonat je plastomer izvrsnih mehanickih,
optiCkih, termiCkih i elektrickih svojstava. Njegova
raznovrsnost €ini ga pogodnim za najrazliCitije primene
u tehnici. Ekstrudirane Lexan plo¢e su zbog optickih
i mehani¢kih karakteristika vrlo trazeni materijal za
zastakljivanje.Kompanija GE Plastics Structured Products
razvila je Siroku paletu proizvoda koja u ovom segmentu
trziSta zadovoljava i najvece zahteve.

Lexan® viseslojne ploce
Lexan® Thermoclear® ploce - LTC

Lexan Thermoclear je naziv za paletu viseslojnih plo¢a za
zastakljivanje, koje su vrlo otporne na udarac a i odli¢ni
su izolatori toplote. Posebni premaz povrSine §titi ploce
od stetnog uticaja UV-zraka. Sve Lexan Thermoclear
plo€e podlezu desetgodisnjoj, ograni¢enoj*, garanciji na
promenu boje i gubitka propusnosti svetla i/ili Cvrstine
usled delovanja atmosferilija.
Tipi¢ne primene su:
e Zastakljivanje krovova i prozora industrijskih
gradevina
e Komercijalni rasadnici i staklenici
e Staklene verande, krovovi bazena, zimski vrtovi,
nadstresSnice
¢ Krovovi potrosackih centara i benzinskih
stanica
e Zastakljenja i natkrivanja zeleznickih i autobusnih
stanica i stajaliSta u javnom prevozu
¢ Natkrivanje sportskih stadiona

* Detalji u tekstu garancije

Lexan® Thermmoclear® Dripgard ploce - LTD

Lexan Thermoclear Dripgard ploc¢a ima pored svih dobrih
svojstava standardnih LTC plo¢a poseban premaz sa
unutrasnje strane koji deluje protiv stvaranja kapljica
vode bez smanijivanja propusnosti svetla. Uspesno se
primenjuju za staklenike, verande, bazene i fabri¢ke hale.

Lexan® Thermoclear® Venetian - LTC-VEN

Na LTC Venetian plo¢e su na jednoj strani (uvek
unutrasnjoj) naneSene bele pruge koje imaju dekorativnu
ulogu ali zbog dobrog koeficijenta zasencenja u znatnoj
meri smanjuju intenzitet sun€evih zraka.

Lexan® Thermoclear® Plus - LT2UV

Lexan Thermoclear Plus plo€e su obostranim premazom
zasti¢ene od UV-zraka. Prilikom se€enja u razne oblike
i/ili prilikom ugradnje nece doc¢i do zabune u izlaganju
povrSine zracima sunca.

Lexan® Thermoclear® Solar Control

Pored svih izvanrednih svojstava standardnih Lexan
Thermoclear ploCa, Solar Control plo¢e imaju s jedne
(unutrasnje) strane poseban reflektujudi sloj koji smanjuje
nakupljanje toplote a velika propustljivost svetla ostaje
nepromenjena. Ove izuzetne karakteristike omoguduju
vec¢i komfor unutar zgrade.

Lexan® Thermoclick™

Lexan Thermoclear plo€a je otporna na udar i atmosferilije.
Po svojoj strukturi je viSeslojna ploCa sa izuzethom
toplotnom izolacijom i sa interlok sistemom zastakljivanja
saprofilisanim jeziCkom i zliebom (musko-zenskim) delom,
koji omogucuju brzo postavljanje u za to pripremljene
okvire bez potrebe za uspravnim metalnim nosacima.
Idealan je materijal za oblaganje fasada zgrada.

Lexan® Thermopanel™

Specijalna struktura Lexan Termopanel plo¢a nudi vrlo
veliku krutost a posebno konstruisana profilisana krilca
dozvoljavaju kombinaciju sa skoro svimtalasastim krovnim
limovima Sto omogucuje projektovanje industrijskih
krovova sa velikim svetlarnicima.




Proizvodni program

Novosti u proizvodnji
viseslojnih Lexan® ploca

Lexan® Thermoclick ploce

Lexan Thermoclick ploca je zilava, toplotno izolaciona
viSeslojna plo€a sa uskoCnim spojem jeziCak-Zljeb i
preklopom na prednjoj strani, te posebnim spojem za
zaptivku na zadnjoj strani ploce.

:L 5235 mm il

UV zadticena ina
jezitak- Zjeb-t— pow
|

'
|
|
| | |
Y _ : e
1 2 b )’L ) 1 |
ST | A
: : ' 3 i 3 1| 40mm
\ : d

500 mm
LTC40/4RS3600
. 522425 B
jezitak- 2t — :
! UV zasti¢ena povrSina :
B B | ZCTZS 7
! o A ) < >/ l'@ 40:0.8
OGN 8 RV -'";'}." : : \ 7
RIS B R LT 1 N LN L NA
zaptivka 500+2.5

LTC40/4X4000

Lexan® Thermopanel plo¢e

Lexan Thermoclick plo¢a je zilava, toplotno izolaciona,
providna, viSeslojna plo¢a sa profilisanim krilcima koja
se uklapaju u metalne talasaste limove. Njena optiCka
i mehaniCka svojstva Cine je izuzetno pogodnom za
konstrukciju svetlarnika industrijskih hala.
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Proizvodni program

Lexan Thermoclear/Dripgard/Plus

LT(C)(D)(2UV)10/(2)(3)(5)(6)(RS)(TS)(X)1000
l I I I |

2=dva zida
3=tri zida
5=pet zidova
6=sest zidova

debljina ploce u mm Y
RS=pravougaona struktura

Y

teZina u gr/m?

Y TS=tunelska struktura

LTC=Lexan Thermoclear X=X struktura

LTD=Lexan Thermoclear Dripgard
LT2UV=Lexan Thermoclear
sa obostranom zastitom od UV zraka

Lexan Thermoclear/Venetian/Solar Control

LTC(2)(3)(5)(6)(RS)(TS)(X)1.7(VENS)(SC)
I I Il |

2=dva zida teZina u kg/m?
3=tri zida
5=pet zidova

6=$est zidova Y

RS=pravougaona struktura
TS=tunelska struktura
v X=X struktura

LTC=Lexan Thermoclear

Lexan Thermoclick
LTC40(4)(X)(RS)(4000)

[ | Il |

N

RS=pravougaora struktura
X=Xstruktura

teZina u g/m?
4=cetiri zida

Y

debljina ploce u mm

Y

LTC=Lexan Thermoclick

Lexan Thermopanel

LTP30(A)(B)(C)(D)4RS(4000)(3600)
IL I Il ‘ |

Y

LTC=Lexan Thermoclick

\ ..\ ll.
"".. \\ > ‘
+ teZina u g/m?
AB,C D=
tip nasednih krila 4=Cetiri zida
debljina ploce u mm ospravaugaonastidra

Ty

VENS = Venecian sa belim prugama
SC = premaz Solar Control

debljina ploce u mm




Proizvodni program

Lexan® Thermoclear izbor tipova i dimenzija ploca
Tabela 1: Standardne Lexan Thermoclear ploce
Naziv proizvoda Standardne Sirine plo€a u mm

Lexan Thermoclear 500 | 945 | 980 | 1050 [1200
LTC 4/2RS800
LTC 4.5/2RS1000
LTC6/2RS1300
LTC8/2RS1500
LTC10/2RS1700
LTC10/3TS2000
LTC16/3TS2700
LTC16/3TS2800
LTC20/5RS3300
LTC25/6RS3500

Standardna duzina plo¢a: 6000-7000mm

X X X X
X

Lexan Thermoclear
Dripgard Sheet
LTD6/2RS1300
LTD8/2RS1500
LTD10/2RS1700
LTD16/3TS2800

Standardna duZina plo¢a: 6000-7000mm

Lexan Thermoclear Plus
LT2UV6/2RS1.3
LT2UV8/2RS1.5
LT2UV8/3RS1.7
LT2UV10/2RS1.7
LT2UV10/3RS1.9
LT2UV10/3TS2.0
LT2UV10/3X2.0
LT2UV16/3TS2.7
LT2UV16/3TS2.8
LT2UV16/3X2.9
LT2UV20/5RS3.3
LT2UV25/6RS3.5
LT2UV32/5X3.8

Standardna duZina plo¢a: 6000-7000mm

X X

XX X X X X
X

Lexan Thermoclear Venetian
LTC10/2RS1.7 VEN S
LTC16/3TS2.7 VEN S X
LTC16/3TS2.8 VEN S X
LTC20/5RS3.3 VEN S
LTC32/56X3.8 VEN S

Standardna duzina plo¢a: max. 6000 mm

Lexan Thermoclear Solar Control
LTC10/2RS1.7SC
LTC16/3TS2.8SC

LTC16/3X2.9SC

LTC20/5RS3.3SC
LTC25/6RS3.5SC

LTC32/5X3.8SC

Standardna duZina plo¢a: max. 6000 mm

X X X X

Lexan Thermoclick
LTC40/4X/4000 X
LTC40/4RS/3600 X

Standardna duzina plo¢a: 6000-7000mm

Lexan Thermopanel

LTP30 (A, B, C)/4RS4.0
LTP30 D 4RS3600

Standardna duZina plo¢a: 6000-7000mm

XX

1250

XXX XXX XXX

XXX XX X X XX

X X X X X

XXX XX

—_
o

X X X X XXXXXXXX X

XX XX XXXXXX




Svojstva

materijala

Lexan®
viSeslojne ploce

TipiCne vrednosti za:
Lexan Thermoclear ploce (LTC)

Lexan Thermoclear Dripgard ploCe (LTD

Tabela 2 Lexan Thermoclear Plus (LT2UV)

Debljina ploée mm 4 4.5 6 8 8 10 10 10 10 16 16 20 29 32
Struktura 2RS 2RS 2RS 2RS 3RS 2RS 3RS 31 X 3X 3TS SRS 6RS  5X
Pribl.tezina g/m2 800 1000 1300 1500 1700 1700 1900 2000 2000 2900 2700/2800 3300 3500 3800
Bezbojna 112

Propusnost svetla™ % 83 83 82 82 76 80 74 73 60 29 76 64 44 38
solarna propustljivost % 86 86 86 86 82 85 82 82 72 69 82 76 66 58
Koef.zasencenja 099 099 099 099 094 098 094 094 082 079 0.94 087 0.76 0.67
Opal bela

WH7A092X

Propusnost svetla™ % 28 o4 49 48 49 48 46 37 48 37 24 20
solarna propustljivost % 76 75 72 71 72 4l 73 52 71 59 50 35
Koef.zasenCenja 087 086 082 08 08 08 072 06 0.82 0.68 057 04
Solar bronza

515055

Propusnost svetla™ % 35 35 35 36 35 35 26 23
solarna propustljivost % 55 55 5 56 55 55 50 49
Koef.zasencenja 0.63 0.63 063 064 0.63 0.63 0.57 0.56
Tamno siva

715081

Propusnost svetla™ % 20 20 20

solarna propustljivost % 50 50 50

Koef.zasencCenja 0.58 0.58 0.58

Plava

21271

Propusnost svetla™ % 53 48 48 37

solarna propustljivost % 70 66 66 54

Koef.zasencenja 0.81 0.76 0.76 0.62

Zelena

31923

Propusnost svetla™ % 42 42 42 42

solarna propustljivost % 60 60 60 60

Koef.zasencenja 0.69 0.69 0.69 0.69

Tamno plava

215102

Propusnost svetla™ % 271 27 27 27

solarna propustljivost % 55 55 55 55

Koef.zasencenja 0.63 0.63 0.63 0.63

K-vrednost W/m2.K 4.1 4,0 35 33 30 30 27 2,7 25 2,0 2,4 1,8 1,5 14
Izolacija zvuka dB 15 16 18 18 19 19 19 19 19 21 21 22 23 23
Test na grad

Zrno promera 20 mm >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21




Svojstva materijala

Tabela 3: Tipi¢na svojstva za Lexan Thermoclear Venetian (LTC VEN)

Debljina ploce u mm 10 16 20 32
struktura 2RS 318 5RS 5X
Priblizna tezina u g/n? 1700 2700/2800 3300 3800
Bezbaojno 112

Propusnost svetla 38 33 30 26
solarna propustljivost 51 47 39 32
Koeficijent zasencenja 0.58 0.54 045 0.37

K vrednost Wm?eK 3.0 24 1.8 14
Zvucna izolacija dB 19 21 22 23
Simulacija grada

Zrno prreénika 20mm >21 >21 >21

Brzina m/sec

*Samo tipicne vrednosti Propusnost svetla mozZe varirati +3%

Tabela 3: Tipi¢na svojstva za Lexan Thermoclear Solar Control (LTC SC)

Debljina ploce u mm 10 16 16 20 25 32
struktura 2RS 318 3X 5RS 6RS 5X
Priblizna tezina u g/m? 1700 2800 2900 3300 3500 3800
Bezbaojno 112 + SC

Propusnost svetla 58 53 38 46 30 35
solarna propustljivost 49 46 32 39 25 35
Koeficijent zasencenja 0.54 0.52 0.37 045 029 0.37
K vrednost Wny>eK 3.0 24 20 1.8 1.5 14
Zvucna izolacija dB 19 21 21 22 23 23
Simulacija grada

Zrno prrecénika 20mm >21 >21 >21 >21 >21 >21
Brzina m/sec

*Samo tipicne vrednosti

Propusnost svetla moZe varirati £3%




Svojstva materijala

Tabela 3b

Thermoclick Thermopanel
Debljina ploée u mm 40 40 30 30 30 30
struktura 4RS ') ¢ A/4RS B/4RS C/4RS D/4RS
Priblizna tezina u g/nm? 3600 4000 4000 4000 4000 3600
Bezhojno 112
Propusnost svetla 62 40 67 67 67 67
solarna propustljivost 76 56 76 76 76 76
Koeficijent zasencenja 0.87 0.63 0.87 0.87 0.87 0.87
K vrednost Wm?eK 1.7 15 1.9 1.9 1.9 1.9
Zvucéna izolacija dB 21 21 22 22 <22 22
Simulacija grada
Zrno prreénika 20mm >21 >21 >21 >21 >21 >21
Brzina m/sec
*Samo tipicne vrednosti Propusnost svetla mozZe varirati +3%
Tabela 4: Tipicna svojstva Lexan Polikarbonata
Svojstvo Metoda Jedinica Vrednost
Indeks kiseonika ASTM D2863 % 25
VICAT VST/B/120 DIN 53460 °c 145
DTUL, 1, 82 MPa DIN 53461 °c 135
Toplotna provodijivost DIN 52612 W/m°c 021
Koeficijent termic¢kog Sirenja VDE 030411 m/m°C 7x10°
Indeks refrakcije DIN 53491 - 1.586
Gustina DIN 53479 g/cnP 1.20
Upijanje vode
24 sata 010
do ravnoteze 0.35
Zatezna évrstoca DIN 53455 N/mm? 60
Modul évrstoce DIN 53457 N/mn?? 2300




Mehanicka svojstva

Otpornost na udarac

Lexan Thermoclear plo€e imaju izuzetno veliku otpornost
na udarac u Sirokom podru¢ju temperatura od -
40°C do + 120°C i to usprkos dugotrajnoj izloZzenosti
atmosferilijama.

Simulacija grada

Kao materijal za krovne konstrukcije Lexan Thermoclear
ploCe izlozene su ekstremnom uticaju vremenskih prilika:
oluje, grada, vetra, snega i leda. Cak i u takvim uslovima
plo¢e su prakticno nesalomive i mogu izdrzati Ceste
promene temperatura sve do ponovne pojave suncevog
vremena bez loma ili presavijanja.

Holandski institut TNO razvio je test simulacije grada u
kojem se Lexan Thermoclear ploCe izlazu udarcima zrna
gradarazlicitih pre€nika a pritome ne dolazi do znacajnijeg
ostecenja. U metalni okvir 3,2 m x 4,0 m ucvrSéuje se
uzorak ploCe i na njega se iz vazdusne puske ispaljuju
kugle od poliamida razli¢itih veli€ina.

Slika 1

Kugle od poliamida

L) @

Vazdusna puska

Lexan Thermaclear ploca

metalni okvir

U praksi zrna grada pre€nika 20 mm postizu krajnju brzinu
od priblizno 21 m/s. Pri tome ¢e puknuti i staklo i akrilne
ploce.

Treba naglasiti da se kod ispitivanja stakla i akrilata vide,
zate materijale, tipicne krhotine dok su Lexan Thermoclear
ploCe savitljivije: prilikom udara kugle ¢e ostaviti udubljenja
ali plo¢a nece puknuti. GE Structured Products nudi
desetgodisnju, ograniCenu garanciju* koja se odnosi na
gubitak ¢vrstoce iliudarne Zilavosti uzrokovane izlaganjem
atmosferilijama.

*v.str. 13

Rezultati simulacije grada

Materijal precnik kugle 20mm
Vis"esldg:b;;;afg :gn akrilata 7-14m/s
debling 4 mm om's
Lexan;'g;:lgn;%c'l:z: ploca >21m/s
Brzina zrna grada u praksi >21m/s

21 m/s
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Fizitka svojstva

Propusnost svetla

SuncCevi zraci stizu na Zemlju sa talasnim duzinama od
295 do 2140 nanometara. Taj spektar se deli na:

UV-B srednje ultraljubi¢asto 280-315 nm
UV-A blisko ultraljubi¢asto 315-280 nm
Vidljivu svetlost 380-780 nm
Blisko infracrveno 780-1400 nm

Srednje infracrveno 1400-3000 nm

Slika 2 prikazuje da Lexan Thermoclear ploCe imaju
najbolju propusnost u vidljivom svetlu.

Ukupna propusnost svetla u % Venetian (LTC-Ven)

LTC10 | LTC16 | LTC20| LTC32
Materijal VEN | VEN VEN VEN
2RS | 3TS | 5RS 5X
bezbajni 112 + bele pruge 38 33 30 26

Ukupna propusnost svetla* u % Solar Control (LTC-SC)

Usprkos dobroj propusnosti vidljivog svetla, Lexan LTC10| LTC16| LTC16| LTC20| LTC25| LTC32
Thermoclear ploCe su skoro nepropusne za UV i deo Materijal 2RS | 3TS | 3X | 5RS | 6RS | 5X
infracrvenog zracenja. Ovo korisno svojstvo moze sprediti 1.78C| 2.85C | 2.95C| 3.3SC | 3.55C| 3.85C
razgadnju boja osjetljivih materijala kao S$to su tekstil
ili razne organske materije izlozene ispod ili iza Lexan bezbojni 112
Thermoclear ploca, npr. u fabrickim skladistima, muzejima + Solar Control 98 | 53 38 | 46 | 30 35
ili trgovackim centrima.
Slika 2: propusnost svetla Lexan Thermoclear ploca ]
Ukupna propusnost svetla** u % Thermoclick
1% Vidljivo IR 17040 | LTC40
100 Materijal 4RS 4X
P 3600 4000
80 [ \rery
60 \ \ bezbajni 112 62 40
40 \
R
% i \'\/\.,\ Ukupna propusnost svetla* u % Thermopanel
o
§ | i I 1 1 1 | | I | 1 1 | 1 LTP30
S 29 30 3% 40 50 6@ 700 8® 1000 4M® 180 20 2600 IO Materijal A/B/C/D 4RS
talasna duZina (nanometara) - 4000/3600
bezbojni 112 67
*Propusnost svetla moze varirati +3%
**Propusnost svetla moZe varirati +5%
Tabela 5: Ukupna propusnost svetla u % (LTC, LTD, LT2UV)
Ti ploce LTC4 |LTC4.5| LTC6 | LTC8 | LTC8 | LTC10| LTC10| LTC10 | LTC16 | LTC10| LTC16 | LTC20 | LTC25 | LTC32
PP 2RS | 2RS | 2RS | 2RS | 3RS | 2RS | 3RS | 31s | 31S | 3x | 3X | 5RS | 6RS | 5X
Bezbajna 112 83 83 82 82 76 80 74 73 76 60 55 64 4 38
Opal bela WH7A092X - - 58 54 49 48 49 48 48 37 37 37 24 20
Bronza 515055 - - 35 35 - 35 36 35 - - 26 23 -
Tamno siva 715081 - - 20 - - 20 - 20 - - - - - -
Plava 21271 - - 53 48 - 48 - 37 - - - - - -
Tamno plava 215102 - - 27 - 27 - 27 - - - - - - -
Zelena 31923 - - 42 42 - 42 - 42 - - - - - -
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Osobine propustanja solarne toplote

Porast temperature u zgradi

Suncevi zraci koji prodiru u zgradu greju vazduh bilo Spoljna strana Unutrasnja strana
direktno, bilo apsorpcijom kroz nosace, namestaj i sl.

uzrokujuci pojavu infracrvenih zraka (energije). Izolaciona Intenzitet ,\

svojstva Lexan Thermoclear ploCa spreCavaju gubitke suncevih

toplote brze nego $to oninastajui tako dolazi do povecanja zraka

temperature i pojave ,efekta staklenika“. Temperatura se

moze kontrolisati provetravanjem, ¢esto u kombinaciji

; . \
sa posebno obojenim Lexan Thermoclear plo¢ama ili / 2L Direktna propusnost |

tipovima Lexan Thermoclear Venetian ploga. \ R\\/S“Mevmmka (07) .5
\ *

Refleksija (R) .\ zracenje |
Zastita od suncevih zraka = pema |
zracenje < P~ unutra ./

Bezbojni tipovi Lexan Thermoclear ploCa imaju izvrsnu prema Apsorpcija (A) L~
propustljivost svetla izmedu 38 i 83% zavisno od spolja Ukupna propus'
suncevih zraka |

debljine plo¢e. Medutim za zgrade u podrucjima visoke
temperature Lexan Thermoclear se moZe nabaviti u
raznim providnim bojama npr. bronza, siva, plava, zelena i
opal bela a posebno kao Lexan Thermoclear Solar Control
sa Solar Control premazom i Lexan Thermoclear Venetian Ukupna solarna propustljivost* u % Venetian (LTC-Ven)
sa utisnutim belim prugama na strani koja nije zasti¢ena
od UV-zraka. Ovi tipovi zna¢ajno umanjuju nakupljanje
sunceve toplote i pomazu u odrzavanju prihvatljivih
temperatura u unutarnjosti zgrade.

Lexan Thermoclear Venetian i Lexan Thermoclear Solar
Control ploCe izraduju se i u posebnim nijansama boja koje bezbojni 112 + bele pruge 51 47 39 22
umanijuju sjaj suncevih zraka na ugodniju razinu i snizavaju
troSkove klimatizacije prostorija u letnje vreme.

LTC10| LTC16 | LTC20 | LTC32
Materijal VEN | VEN | VEN | VEN
2RS | 3TS | 5RS 5X

Nakupljanje toplote sunéevih zraka

Ukupna solarna propustijivost* u % Solar Control (LTC-SC)
Suncevi zraci koje dopiru do ploCe se reflektuju, apsorbuju

i propustaju kao Sto pokazuje slika 3. Najveci deo ploce LTC10| LTC16| LTC16| LTC20| LTC25| LTC32
propustaju a ukupna propusnost suncevih zraka (ST) je Materijal 2RS | 3X | 3TS | 5RS | 6RS | 5X
zbirdirektnog propustanja (DT)idela apsorbovane energije 1.78C| 2.95C | 2.8SC| 3.3SC| 3.55C| 3.85C
(A). Tabela 6 prikazuje stepen zastite od suncevih zraka

za ploce tipa Lexan Thermoclear i Lexan Thermoclear bezbojni 112

Venetian. +SolarControl| ¥ | % | 46| 39| 2% 3

Ukupna solarna propustljivost* u % Thermoclick

LTC40 | LTC40

Materijal 4RS 44X
3600 4000

bezbojni 112 76 56

Ukupna solarna propustljivost* u % Thermopanel

LTP30
Materijal A/B/C/D 4RS
4000/3600
bezbojni 112 76

*solarna propustljivost moZe varirati +3-5% zavisno od tipa ploce




Otpornost na atmosferilije

Zastita od UV-zraka

Suncevo svetlo vrlo loSe deluje na polimerne materijale jer
inicira razgradnju uzrokujuci pukotine na povrsini predmeta.
Ove pukotine su zatim inicijator erozije delovanjem vode,
prasine, hemikalija i sl. Stepen uticaja ovih uslova na polimer
u velikoj meri zavisi od geografskog polozaja, nadmorske
visine, sezonskih promena, itd.

Lexan ThermoclearploCeimajunaobe strane poseban
premaz za zastitu od UV-zraka, S$to im pruza odli¢nu
otpornost na atmosferilije. Ova jedinstvena zastita
osigurava dugotrajnost kvaliteta uprkos izlaganju UV-
zracimaizadrzava superiornu zilavost polikarbonata u
poredenju sa drugim plastomerima za zastakljivanje.

Tipicne vrednosti za
Lexan Thermoclear plo¢e

Istrazivanja o dugotrajnom uticaju atmosferilija na
materijale za zastakljivanje svodi se u principu na merenje
ponasanja proizvoda usled promena svojstava materijala,
naroCito mehanicke C¢&vrstoce, otpornosti na udarac,
diskoloraciju, providnost, itd.

ISO 4892 je test koji koristi Xenon svetlo velike jaCine
za simulaciju prirodne svetlosti sunca. Sa UV filterima i
programiranim ciklusima kiSe ovaj test moze oponasati
uslove u prirodi.

GE Plastics Structured Products obavio je ubrzana
ispitivanja ponasanja Lexan Thermoclear plo¢a na
atmosferilije. Koriste¢iuredajXenon 1200 ovasu ispitivanja
nacinjena prema ISO 4892. Medutim na materijal su bili
postavljeni jos strozi zahtevi uklanjanjem UV-filtera u toku
1/6 ciklusa.

* GARANCIJA

GE Structured Products daje Desetgodisnju
ograni€enu garanciju za Lexan Thermoclear plocCe
za gubitak boje, gubitak propusnosti svetla i gubitak
otpornosti na udarac usled delovanja atmosferilija,
kao Sto je specificirano u toj garanciji. Za detalje
molimo da se obratite vasem lokalnom distributeru ili
prodajnom sektoru GE Structured Products.
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Razne osobine

Otpornost na povisene temperature

Zagrevanje nekog zastakljenja moze se shvatiti kao
funkcija apsorpcije sunceve energije materijalai intenziteta
suncevih zraka. U zemljama sa intenzivnom sunevom
radiacijom gdje se ne koriste mere zastite od sunca
(tonirane ploc¢e) nakupljanje toplote moze biti vrlo veliko.
U nekim zemljama Evrope zabeleZene su temperature i do
100 °C.

Dimenzionalna stabilnost

Jednaodkarakteristika Lexan Thermoclear plo¢aje njihovo
zadrzavanje udarne zilavosti i krutosti kod povisenih
temperatura i to u dugom vremenskom periodu.

Lexan Thermoclear plo¢a zadrzace 85% svog modula
savijanja i kod temperature od 80°C.

Slika 4: Modul savijanja N/mm2 x100

30

2 - “'\
N : Lexan

20

\\
\\

15

10 - -
PVC Akrilat

5

-25 0 25 50 75 100
Temperatura C

Trajna radna temperatura

Underwrites Laboratories (UL) su laboratorije za ispitivanje
materijalaosiguravaju¢ihdrustavauSADi njihovaispitivanja
se mogu smatrati pouzdanim indikatorom ponasSanja
nekog plastomera na visokim temperaturama kroz duzi
vremenski period. Najvaznija svojstva plastomera ispituju
se kod razli¢itih temperatura. Rezultati se ekstrapoliraju na
trajanje od 10 godina, a niti jedno svojstvo ne sme izgubiti
vise od 50% prvobitne vrednosti. Tabela 7 prikazuje UL-
trajne radne temperature za tipiCne plastomere koji se
koriste za zastakljivanja.

Lexan Thermoclear plo¢e imaju trajnu radnu temperaturu
od 100°C. Kao minimalna radna temperatura uzima se -
40°C, ali koristenje Lexan Thermoclear plo¢a moguce je
na jo$ nizim temperaturama jer je temperatura gubljenja
zilavosti od -110°C.

PonasSanje pri gorenju

Lexan Thermoclear ploCe se vrlo dobro ponaSaju pri
gorenju i postizu dobre rezultate kod ispitivanja u raznim
evropskim institutima. Detaljnije informacije moZete dobitiod
vaseg lokalnog GE Structured Products servisa ili ovlastenog
distributera.

Tabela 7: UL temperature prema UL746B

Underwriters Laboratories trajne radne temperature

Lexan polikarbonat 100°C
PMMA - Akrilat 500C
PVC 50C

Lexan Thermoclear plo¢e su idealna zamena i za
tradicionalne materijale za zastakljivanje. Sigurna je i
laka za rukovanje, lako se reze i ugraduje i prakti¢no je
nesalomiva. Mala tezina nudi znatne usStede prilikom
prevoza, rukovanja i ugradnje. Ako se 6mm armirano
staklo uporedi sa 10mm Lexan Thermoclear plo¢om,
usteda je vec¢a od 85%. Lexan Thermoclear plocCe su zbog
lakoce i jednostavnosti rukovanja dovele do znacajno
manjih troskova instaliranja.

Tabela 8: Tezina

Lexan Thermoclear ploca Debljina mm ;Zz;',’,’ﬁ
4 0.8
4.5 1.0
6 1.3
8 1.5-1.7
10 1.7-2.0
16 2.7-2.9
20 33
25 35
32 3.8
Lexan Thermoclick 40 3.6-4.0
Lexan Thermopanel 30 3.6-4.0

Izolacija zvuka

Izolacija zvuka kod nekog materijala uveliko zavisi od
njegove krutosti, mase i fiziCke konstrukcije. U skladu sa
DIN 52210-75 maksimalna klasa prenosa zvuka za neku
odredenu debljinu Lexan Thermoclear plo¢a navedena je
u tabeli 9.

Tabela 9: Izolacija zvuka

Lexan Thermoclear plocéa Debljina mm 2’%%’%

4 15

4.5 16

6 18

8 18

10 19

16 21

20 22

25 23

32 23

Lexan Thermoclick 40 21
Lexan Thermopanel 30 22
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Termicka svojstva

Toplotna izolacija

ViSeslojna struktura Lexan Thermoclear plo¢a pruza
znacCajnu prednost tamo gde je izolacija toplote jedan od
glavnih zahteva. Sacasta forma ima izvrsne izolacione
karakteristike i gubitak toplote je mnogo maniji nego kod
jednostrukih materijala za zastakljivanje. Gubitak toplote
je tzv. K-vrednost $§to je koli¢ina energije propustena kroz
neki materijal po kvadrathom metru zastakljivanjai jednom
stepenu razlike u temperaturi. Izrazava se kao W/m2-K.

Kombinacija sa staklom

Ugradnjom Lexan Thermoclear ploCaisprediliiza staklenih
prozora postizu se takode velike uStede energije. Najbolji
rezultati dobijaju se ako se izmedu postojeceg zastakljenja
i Lexan viSeslojne ploCe ostavi razmak od 20 — 50 mm.

Tabela 10: K vredost ploéa (W/m2-K )

Dvostruke Lexan Thermoclear poce

Udvajanjem Lexan Thermoclear plo€a mogu se postici
ekstremno niske K-vrednosti. Ugradnjom Lexan
Thermoclear plo¢a sa razmakom od 20 do 50 mm jako ¢e
se smanijiti gubitak energije npr. kod savijenih i piramidalnih
svetlarnika.

Tabela 11: kombinacija sa staklom

Debljina razmak mm debljina LTC | K vredost W/
stakla mm mm m?-K
4 20-50 6(2RS) 217
4 20-50 8(2RS) 2.09
4 20-50 10(2RS) 1.97
4 20-50 16(3TS) 1.69

Proracun gubitka energije

Potreba za smanjenjem utroska energije je danas jedan
od velikih prioriteta. U poredenju sa jednostrukim staklom
ugradnjalLexan Thermoclearplo€amoze smanijitipotorsnju
energije ido 50 %. Proracunom prema smernicama u DIN
standardu 4701 smanjenje K-vrednosti za 0,1 W/m2-K
postize se prose¢na godiSnja usteda od 0,9 - 1,3 litre
loz ulja ili 1,0 — 1,5 m? plina po m? zastakljenja. Tabela
13 pokazuje minimalnu i maksimalnu uStedu goriva po m?
zastakljenja ako se K-vrednost smanji za neku odredenu
vrednost.

Tabela 12: Udvojene Lexan Thermoclear ploce

Lexan Thermoclear ploca Debljina mm zzl/lgg
4.5(2RS) 4.0
6(2RS) 35
8(2Rs) 3.3
8(3RS) 3.0
10(2RS) 3.0
10(3RS) 27
10(31S) 27
10(3X) 25
16(315) 24
16(3X) 2.0
20(5RS) 1.8
25(6RS) 1.5
32(5X) 14
Lexan Thermoclick ;%gg) ;g
Lexan Thermopanel 19
debljina 30 A,B,C,D (4RS/3.6RS) .

LTC ploca LTC ploca K vredost W/
i razmak mm . .

spoljnja unutrasnja m-K
6(2RS) 20-50 4.5(2RS) 1.83
8(2RS) 20-50 4.5(2RS) 1.78
10(2RS) 20-50 6(2RS) 1.61
16(3TS) 20-50 6(2RS) 1.42
16(3TS) 20-50 8(2RS) 1.39
20(5RS) 20-50 6(2RS) 1.19
20(5RS) 20-50 8(2RS) 1.16

Primer prorac¢una

GodiSnja usSteda goriva ako se staklo zameni Lexan
Thermoclear ploCama.
Podaci: 4 mm staklo K =5,8 W/m2K

10 mm Lexan Thermoclear plo¢a K = 3,0 W/

m2-K

Razlika K-vrednosti 5,8 — 3,0 = 2,8 W/m2-K pa su prema

tome godisnje ustede goriva po m? zastakljenja:
25,2 - 36,4 | lozulja

28 — 42 m3 plina
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Termicka svojstva

Razlika
K vrednosti Godisnja usteda po n¥ zastakljenja
W/ni-K
Loz ulje - L Plin - m®

0.1 0.9-1.3 1-1.5
02 1.8-2.6 2-3
0.3 2.7-3.9 3-45
04 3.6-52 4-6.0
0.5 4.5-6.5 5-7.5
06 54-78 6-9.0
07 6.3-9.1 7-10.5
08 7.2-104 8-12
0.9 81-11.7 9-13.5

1 9-13 10-15
1.2 10.8-15.6 12-18
14 12.6-18.2 14-21
1.6 14.4-20.8 16-24
1.8 16.2-23.4 18-27
20 18-26 20-30
22 19.8-28.6 22-33
24 21.6-31.2 24-36
26 234-33.8 26-39
28 25.2-36.4 28-42
30 27-39 30-45
32 28.8-41.6 32-48
34 30.6-44.2 34-51
36 32.4-46.8 36-54
38 34.2-49.4 38-57
4.0 36-52 40-60

Primedba:

Stvarna koli€ina godisnje ustede goriva veoma zavisi od
tipa zgrade, njenom polozaju i regionalnim vremenskim
prilikama. Lokalne meteoroloSke stanice imaju sluzbene
podatke o prosecnim razlikama temperature za godinu
dana.

Hladno isijavanje

Odli¢na toplotna izolacija Lexan Thermoclear ploca
doprinece i smanjenju prodora hladnocCe u zgradu. Sto
je niza K-vrednost to ¢e biti viSe temperature unutrasnje
strane ploCe za vreme zimskog perioda.

Slika 5 prikazuje primer prolaza temperature kroz Lexan
Thermoclear plo¢u ako je spoljna temperatura - 10°C a
temperatura unutar zgrade + 20°C.

Slika 5: Kretanje temperatura kroz LTGC ploce kod niskih spoljnih
tepmeratura.

LIl debljina: 6 mm
K-vrednost: 3,6 W/m?-K
-10C — .
1 +5,96 C
b
4370 = +20°C
, 1 ,
spolja znutra

ViSeslojna konstrukcija stvara vazdusni prostor a na
taj na¢in umerenu temperaturu povrsSine ploce. Pod
prikazanim uslovima temperatura unutrasnje strane
ostaje daleko iznad nule tako da hladnoc¢a ne prodire u
unutrasnjost zgrade.

Slika6uporeduje LexanThermoclearploCusajednostrukim
staklom pod istim uslovima. Temperatura unutrasnje
strane stakla je znatno ispod nule §to znaci da ¢e hladno
isijavanje negativno uticati na proseCnu temperaturu
zgrade i smanijiti komfor u blizini prozora.

Slika 6: Poredenje LTC ploca i ravnog stakla

-5

/
70 —

spolina temperatura -10°C
15 - unutrasnya temp. 20 C*

Unutrasnya temperatura osiakljerya “¢

~— Thermoclear 6 mm
o~ Rawno siakio 4 mm

20 T T
0 1 2 3

K-vreanost Wim 4K

—
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Ciscenj

Ciséenje

Povremeno Ciscenje plo¢a odgovarajuc¢im kuénim
sredstvima za CiScenje produzi ¢e njihovu trajnost. Za
CiScenje velikih povrSina zastakljenih Lexan Thermoclear
plo¢ama preporucujemo sledece postupke:

Tabela 14: Preporuéena sredstva za ciScéenje

Sredstvo Proizvodac

Petrol-eter razni
Heksan razni
Heptan razni

Postupak 1 - male povrsine

1. Isprati plo¢e mlakom vodom

2. Oprati plo¢e rastvorom blagog sapuna ili kuénog
deterdzenta u mlakoj vodi koriste¢i meke krpe ili sundere
za uklanjanje prljavstine.

3. Isprati hladnom vodom i osusiti mekom krpom da se
izbegnu mrlje od vode.

Postupak 2 - velike povrsSine

1. Ocistiti povrsinu vodom pod velikim pritiskom ili koristiti
uredaj za Cis¢enje parom.

2. U vodi za pranje koristiti samo one dodatke koji su
hemijski kompatibilni sa Lexan Thermoclear ploCama.

VAZNO

Lexan Thermoclear plo¢e ne Cistiti jako alkalnim
sredstvima za €iSc¢enje.

¢ Sredstva za CiS¢enje alkalna i abrazivna sredstva koja
se preporucuju za CiS¢enje polikarbonata ne moraju
uvek biti kompatibilna sa UV- zastitom na Lexan
Thermoclear plo¢ama.

e NIKADA ne Gistiti UV zasticenu stranu Lexan
Thermoclear plo¢a sredstvima za CiS¢enje koja sadrze
bilo koju vrstu alkohola.

¢ Nikada ne Kkoristiti Celi€ne strugalice, ¢eli€nu vunu ili
druge abrazive.

¢ Ne distiti Lexan Thermoclear, Lexan Thermoclick i
Thermopanel najakom suncuili visokim temperaturama
jer moze doci do pojave mrlja.
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Italy
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Ph: 02 - 26972 22
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Ph: 08 - 779 93 00

DiverseyLever
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Finglas

Dyblin 11

Ireland

Ph: 08 - 779 93 00

DiverseyLever

Calle Rosselon 174-176
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Spain

Ph:93 - 3231054

DiverseyLever
General Offices
Weston Favell Centre
Northampton NN3 8 PD
United Kingdom

Ph: 01604 - 40 53 11

DiverseyLever
Mallaustrasse 50-56
Postfach 81 03 60
D-68 219 Mannheim
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Ph: 0621 - 87570

DiverseyLever
Maarssenbroekseweg 2
3606 AN Maarssen
Netherlands

Ph: 030 - 247 69 11

Web page:

www.diverseylever.com
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Kondenzacija / Otpornost na hemikalije

Kondenzacija

Kondenzacija nastaje kada vlaga u vazduhu prelazi u vodu
pri kontaktu sa povrsinom Cija je temperatura ispod tacke
oroSavanja okolnog vazduha.

Kapljice vode na povrSini zastakljenja smanjuju
propusnost svetla a ako i kapljice padaju mogu Stetiti
biljikama ili materijalima i opremi osetljivim na vlagu. Lexan
Thermoclear Dripgard ploCe imaju s jedne (unutrasnje)
strane poseban premaz koji spre€ava pojavu kapljica
prilikom kondenzacije. Ovaj premaz smanjuje napetost
povrsine i kapljice stvaraju tanki sloj vode po celoj povrsini
ploce. Ako su plocCe ispravno ugradene ovaj tanki a
providni sloj vode sliva se u za to predvidene oluke bez da
pada na tlo i bez da uti€e na propusnost svetla.

Slika 7 pokazuje tipicne predpostavke kondenzacije i
odnose unutrasnjih i spoljasnjih temperatura, relativne
vlage i K-vrednosti. TaCkaste linije jasno ukazuju na to
da staklo sa visokom K-vrednoscu vise tezi kondenzaciji
nego Lexan Thermoclear Dripgard ploca.

Slika 7: Predpostavka moguce kondenzacije
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D
S
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30+ \—

iR
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S
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Kondenzacija ¢e nastati:

a) Staklo K= 5,8 W/m2-K - kod relativne vlage 32%

b) LTC 6 mm K=3,0 W/m2-K - kod relativne vlage 50%
c) LTC 20 mm K=1,8 W/m?-K - kod relativne vlage 68%

Otpornost na hemikalije

Lexan Thermoclear ploCe se uspesno primenjuju zajedno
sa brojnim gradevinskim materijalima i komponentama za
zastakljivanje. Uzimajuci u obzir kompleksnost hemijske
kompatibilnosti sve hemikalije koje dolaze u dodir sa
polikarbonatom treba za svaki pojedini slu€aj primene
prethodnoispitati. Kod plo¢a sunajc¢esci materijalizaptivke
i sredstva za zaptivanje i razna sredstva za CiScenje.
Ispitivanje hemijske kompatibilnosti je stalan proces kod
GE Structured Products i mnogi standardni proizvodi su
vec odavno ispitani. Potpunu listu preporucenih sredstava
za CiSc¢enje i zaptivanje, kao i listu materijala za zaptivke
kupci mogu dobiti na zahtev. Kraca lista nekih Cesto
koristenih proizvoda navedena je u nastavku.

Kod koris¢enja sredstava za zaptivanje treba paziti na to
da zaptivka dozvoli toplotno Sirenje ploCe ali bez gubitka
adhezije na plo€u ili okvir. U tabeli 14 navedena su
sredstva za zaptivanje iz proizvodnje GE Bayer Silicones
koja se preporucuju za koris¢enje sa Lexan Thermoclear
plo€ama. Ako se koriste sredstva drugih proizvodaca
nuzno ih je prethodno ispitati.

Tabela 14: Preporuéena sredstva za zaptivanje

Silpruf® GE Bayer Silicones

Multisil® GE Bayer Silicones

PreporuCuju se kompatibilni tipovi guma za zaptivanje
Neoprene, EPT ili EPDM priblizne Shore tvrdoc¢e A65 a
rezultate ispitivanja kupac moze dobiti na zahtev.

Tabela 15: Preporucéene vrste zaptivaka

Tip zaptivka* Proizvodaé
EPDM Chloroprene, RZ4-35-81 Helveet Helveet
EPDM 4330, 4431, 5530, 5531 Vreedestein
EPDM 3300/670,64470 Phoenix
U sluCaju sumnje za bilo koji aspekt hemijske

kompatibilnosti Lexan Thermoclear plo¢a uvek se, za
dodatna objasnjenja, mozete obratiti vaSem najblizem
prodajnom sektoru/distributeru GE Structured Products
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Opsvte smernice za ugmdnju

Skladistenje

Lexan Thermoclear ploCe treba prilikom skladiStenja
zastititi od spoljnih uticaja kao sto su sunce, kisa i sl.
Lexan Thermoclear ploCe treba slagati tako da najduze
plo¢e budu na dnu gomile. Plo¢e moraju biti poduprte
drvenim gredama i po njima se nesme hodati a smestiti ih
treba dalje od prolaza vozila.

Slika 8

Rukovanje

Sa Lexan Thermoclear ploCama treba postupati pazljivo
kao i sa svim drugim materijalima za zastakljivanje kako bi
se izbegle ogrebotine i oStecenjaivica plo¢a. Da se smaniji
taj rizik svaka ploCa je upakovana na sledec¢i nacin:

¢ Gornja strana ploCe presvucena je zastitnom folijom sa
natpisima. Kod plo¢a LTC, LTC-VEN, LTC SC i LTD je to
strana zasticena od UV-zraka i mora biti okrenuta prema
suncu.

¢ Na donjoj strani ploCe nalazi se bezbojna zastitna folija.
¢ lvice su presvucene obojenom zastitnom trakom: plavom
za LTC, zutom za LTC plus i zelenom za LTD

* PloCe treba ostaviti u tako zastiéenom stanju sve do
pocetka ugradnje.

Secenje

Lexan Thermoclear plo€e se mogu jednostavno i precizno
seci sa standardnim alatima kao Sto su cirkularne, ubodne
i ruCne testere. Piljevinu treba iz kanala izduvati Cistim
komprimovanim vazduhom. Cirkularne testere trebaju biti
tanke i sa finim zupcima. Kod kori§tenja motornih ili ru¢nih
testera ploCu treba pritegnuti uz podlogu da se izbegnu
vibracije a pri tome ne skidati zastitnu foliju. Na ivicama
plo¢a nesme biti krhotina i piljevine. Lexan Thermoclear
plo¢e se do debljine 10 mm mogu seci i vrlo oStrim
nozevima (skalpel).

Busenje

Rupe se mogu busiti motornim busilicama sa vrlo ostro
brusenim brzoreznim CeliCcnim burgijama. Kod busenja
plo€u treba Cvrsto pritegnuti uz podlogu da se izbegnu
vibracije. Lako se busSe vrlo Ciste rupe a sredstvo za
hladenje nije potrebno.
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Priprema ugradnje

Ugradnja

Zastakljenje Lexan Thermoclear plo¢ama treba smatrati
zavrsnim radovima na objektu.

Dopusteno termicko Sirenje

Kako Lexan Thermoclear ploCe imaju veci linearni
koeficijent toplotnog Sirenja od tradicionalnih materijala za
zastakljivanje morase dobrovoditi raCunaomogucnostima
slobodnog Sirenja ploCa kako bi se izbeglo savijanje i
unutrasnja naprezanja.

Slika 9: neophodan prostor za termicko Sirenje

Ukupno termicko Sirenje u

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Dimenzije okvira u mm———

Dopusteno termicko Sirenje ploCe potrebno je predvideti
za oba smera Lexan Thermoclear plo¢a (duzinu i Sirinu).
Preporuceni parametri prikazani su na sl.9.

PloCe moraju biti iseCene tako da dozvole najvec¢e moguce
toplotno Sirenje.

Pravilo je: Toplotno Sirenje ploca je priblizno 3 mm po
metru duzine kod A50°C.

Uslovi spajanja ivica plo¢a

Preporuke koje slede odnose se na ravno (uspravno
, vodoravno ili koso) zastakljivanje ili na zastakljivanje
u savijenom stanju. lzuzetno je vazno da krajevi budu
ispravno pritegnuti bez obzira da li se radi o ,mokrom“ ili
suvom nacinu zastakljivanja.

Pritezna ploCa ili Zlieb sa gumenim zaptivkama i/
ili silikonskom masom drze plou u mestu i prave
vodonepropusno zaptivanje. Vazno je takode da kraj ploCe
mora biti u okvir umetnut najmanje 20 mm i sa najmanje
jednim rebrom unutar okvira kao $to je prikazano na
slikama 10i 11.

Slika 10

BN 8

|

|

| '
% '. @ |

4 L 77772

+Ukupna dubina Zljeba za pritezanje u svakom profilu
trebala bi biti minimalno 20 mm za umetanje plo¢e uz
odgovarajuci parametar za ternicko Sirenje.

Posebno treba paziti kod Lexan Thermoclear plo¢a pri
debljini > 16 mm zbog geometrije rebara. U tom slu€aju
vazno je da se najmanje jedno rebro nalazi u sredini
Zljeba.

Slika 11

min. potrebna dubina naleganja ploce + 20 mm
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Priprema ugradnje

“Suvi” sistem zastakljivanja

Ovde su navedeni primeri zastakljivanja koji koriste
komercijalno raspolozive profile i koji su provereni za
upotrebu sa Lexan Thermoclear ploCama. U nekim
slucajevima Sirenje ploCe premasuje ograni¢enja koja
nastaju kod primene sredstava za zaptivanje pa se
Cesto i iz estetskih razloga primjenjuje ovaj ,suvi® nacin
zastakljivanja.

Prednost ovog suvog sistema je da se gumene zaptivke
mogu uskoCno spajati sa profilima za stezanje i tako
omogucuju slobodno kretanje ploCe prilikom Sirenja i
stezanja (v. slike 12 13).

UPOZORENJE !
N ik a k o ne koristiti PVC - zaptivke

Meki PVC sadrzi aditive koji nisu kompatibilni sa Lexan
Thermoclear plo€ama pa moze doci do pucanja povrsine
ili Cak loma ploce.

Distributeriiinstalateri Lexan Thermoclear ploCa raspolazu
sa Citavim nizom profila i zaptivki posebno prilagodenih za
zastakljivanje sa Lexan Thermoclear plo¢ama.

Slika 12
dubina naleganja ploce
zazor za termicko Sirenje
t-o—
| ~:“. 3 ,"
TP 7 e e
 BARC DER Vs SZ ~
=== Y
/
: /

Slika 13 - Zaptivka od neopren,
EPT ili EPDM gume

»Mokri“ sistem zastakljivanja

Ovajtipzastakljivanjase uglavnomkoristiudomacinstvima,
garazama, robnim kuc¢ama, zimskim bastama i slicnim
situacijama gde se zamenjuje staklo.

Slike 14 i 15 prikazuju kako se sa standardnim metalnim
profilimailidrvenim okvirimamoguresitirazne konfiguracije
korisStenjem traka za zaptivanje i silikona.

Pribor za zastakljivanje mora dozvoliti ploCi izvesno
kretanje (termicko Sirenje) bez gubitka adhezije na okuvir ili
ploCu. Silikoni se inaCe preporucuju za zaptivanje Lexan
Thermoclear ploca ali je, pre koriStenja neophodno ispitati
njihovu kompatibilnost.

Treba paziti da se ne koriste silikoni koji sadrze amine
ili benzamid. Ove hemikalije nisu kompatibilne sa Lexan
ploCama i doc¢i ¢e do pucanja naroCito ako postoji
naprezanje uzrokovano ugradnjom. (v. str. 17, tabela) 14
za odgovarajucu vrstu silikona).

Slika 14
zazor za termi(,‘l‘(g sSirenje
/ TSI ™S traka za zaptivanje
(_'b:»'_r._,‘.‘: ,-'I; :." f_\ /
B Ry P 2Rk
T
vl o — =
DL L eI L
. : ; m— |
\\ 7)) / silikon
min. 20 mm
Slika 15
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Uputstva za zaptivanje

Zaptivanje ivice ploée ¢ |Integrisani filter za spreCavanje prodora praSine i
insekata.

Lexan Thermoclear ploée moraju svakako biti ugradene * Mogucnost isticanja kondenzovane vode.

sa rebrima okrenutim na dole kako bi kondenzat mogao * Ventilacija kanala sprecice suvisnu kondenzaciju.

oticati. Ponekad moZe nastati problem zbog rasta algi u e Cist profil izmedu dna ploCe i okvira potreban radi

obliku zelenog depozita u kanalima $to je rezultat trajne oticanja kondenzata.

kondenzacije usled posebnih temperaturnih uslova.

Kako su stvaranje vlage i ulaz praSine i insekata glavni Nepropusna traka
problemi, vazan faktor ispravne ugradnje je zaptivanje
ivice ploCe. Postoji viSe vrsta tehnika za znatno smanjenje
kontaminacije a izbor uveliko zavisi od uslova u okolini.

za vazduh propusna traka

Traka za zaptivanje

Traka isporu¢ena sa Lexan Thermoclear ploCom sluzi
iskljuCivo za zastitu pri transportu i skladistenju i mora
se pre ugradnje zameniti posebnim trakama opisanim u
nastavku. Pre zaptivanja treba sa ivice trake ukloniti oko ‘U’ profil
50 mm zastitne folije. Ostatak folije skinuti tek nakon

obavljene ugradnje.

¢ Traka mora biti dobro otporna na atmosferilije i u dugom \
roku nesme izgubiti adheziona ili mehani¢ka svojstva.

¢ Traka treba biti otporna na cepanje i druge mehanicke
uticaje za vreme rukovanja i ugradnje.

e Tesna saradnja sa kompanijom Multifoil dovela je
do razvoja protivprasinske nepropusne trake G3629 i
protivprasinske vazdusSnopropusne trake AD3429. Multifoil
¢e u Evropi dati desetgodi$nju garanciju za kvalitet.

f
|

MULTIFOIL IL|
Verl. Hoogravenseweg 63h
3525 Utrecht, NL
Holandija

Tel. + 31 30 289 63 33

Fax +31 30 289 45 45

Uputstva za zaptivanje

Kod zaptivanja protivprasinskim trakama treba se drzati
sledecih saveta:

¢ Pre lepljenja trake pregledati ivice plo¢e — moraju biti
glatki i zaobljeni.

e Sve kanale treba produvati Cistim komprimovanim
vazduhom.

e Traka mora biti potpuno pokrivena profilima. Nijedan
deo trake nesme biti direktno izlozen spoljnim uticajima.

e Svaku ostecenu traku treba odmah zameniti.

e PreporuCene trake za zaptivanje Lexan Thermoclear
plo¢a nudi vecina ovlastenih distributera i s pecijaliziovanih
instalatera.

Standardni uslovi zastakljivanja

Kod standardnog zastakljivanja gornji preseci ploca
zaptivke se nepropusnom protivprasinskom trakom a doniji
preseci sa perforiranom trakom propusnom za vazduh ali ne i
prasinu (slike 16i 17).

Moze se instalirati dodatni ‘U’ profil za pokrivanje donje
perforirane trake kako bi se olak$alo oticanje kondenzata
(sl. 201 21).




Uputstva za zaptivanje

Oba kraja polukruzno savijenih plo¢a zaptiva se perforiranom
trakom npr. Multifoil AD 3429 (v.sliku 18).

Izmedu ivice kraja ploCe i okvira treba ostaviti prostor z a
oticanje kondenzata (v. sl. 19 20).

Slika 18

-
T
\

Slika 19

perforiranatraka

zazor za oticanje kondenzata

Slika 20

perforirana traka
‘U’ profil | g
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/
4

zazor za oticanje kondenzata

/

zazor za oticanje kondenzata

otvor

alu. ‘U’ profil

Specifi¢ni uslovi zastakljivanja

U nekim okruzenjima preporucuje se da obe ivice plocCe
budu zaptivene nepropusnom trakom (v. sliku 21)

Takva okruzenja su na primer:

e Ekstremno prasnjave prostorije (pilane, radionice za
zavarivanje i sl.)

¢ Suva okolina ili niska relativna vlaga vazduha

(trgovacki centri, skladista i sl.)

¢ Male razlike spoljne i unutrasnje temperature

(fudbalski stadioni, krovovi metroa i Zelezni€kih stanica).

Slika 18: Nepropusna traka na obe ivice

perforiranatraka
st
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Opterec’enjd vetrom 1 snegom

Dinamicki pritisak vetra

Stvarno opterecCenje zastakljenja odredeno je brzinom
vetra. Matematicki se pritisak izraCunava mnozenjem
kvadrata brzine vetra sa konstantom 0,613.

q = KV2
gde su: q = dinamicki pritisak vetra u N/m?
K=0,613
V = predvidena brzina vetra u m/s
Tabela 16. Vrednosti za q u Sl jedinicama (N/m?)
vetar brzina | vetar pritisak | vetar brzina | vetar pritisak
m/s N/m? m/s N/m?
10 61 40 981
15 138 45 1240
20 245 50 1530
25 383 55 1850
30 552 60 2210
35 751 65 2590

Za zastakljenja sa neuobicajenim uslovima opterecenja molimo
Kkontaktirajte vas lokalni prodajni ofis GE Structured Products.

Boforova skala pretvara vetar u staticki pritisak

vetar lagani | umereni jaki olujni
brzina (km/h) 20 40-60 | 80-100 | 120-140
brzina (m/s) 6 11-17 2-28 33-39
stat. pritisak (N/n?¥’) 20 80-170 | 300-480 | 680-950

Koeficijent pritiska

Da bi se mogla uzimati u obzir lokalna odstupanja ubrzanja
iliusporavanjavetra uzrokovana geometrijom zgrade treba
ukljuciti jedan priblizni koeficijent pritiska. Odredivanje
koeficijenta pritiska zahteva poznavanije:

¢ oblika i tipa zgrade

¢ visinu zastakljenja

¢ oblik zastakljenja npr.:

- ravno vertikalno

- koso

- savijeno

Efektivno optereéenje vetrom dobijase mnozenjem pritiska
vetra sa koeficijentom pritiska koji uzima u obzir ubrzanje
ili usporavanje brzine vetra uzrokovanog geometrijom
zgrade i zastakljenja. Detaljni koeficijenti pritiska nalaze se
u odgovarajucim standardima gradevinarstva.

Optereéenje snegom

Teret snega na krovnim konstrukcijama moze se smatrati
ekvivalentnim vertikalnom, ravnomerno rasporedenom
opterecenju, koje deluje na kvadratni metar horizontalne
projekcijezastakljenja.Krovnacinjenod LexanThermoclear
plo¢a ne dozvoljava brzo topljenje snega zbog izvrsne
termiCke izolacije stoga se opterecenje snegom mora kod
svakog projekta uzeti vrlo ozbiljno u obzir.

Priblizne vrednosti opterecenja
snegom po centimetru visine

svezi sneg 0,8 - 1,9 kg/m?2 po cm visine
mokri sneg 2 - 8 kg/m?2 po cm visine

Opterecenja snegom se mogu naci u odgovarajuéim
standardima gradevinarstva.

CAD - Racunarski pristup projektima

Zavelike projekte zastakljivanjailiza projekte neuobiCajenih
oblika i opterecenja razvijen je posebni CAD-program.
Software stvara tzv. Finite Element Model te specificne
konstrukcije zastakljenja uzimajuci u obzir specificirana
optere€enja i u€vrscenja i analizira moguce ugibe ploca.
Konsultujte vas najblizi tehnicki servis GE Structured
Products. a
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Kriterijumi debljine ploéa

Nacin ugradnje plo¢a

Vazno

Bez obzira na konfiguraciju nosaca plo€e moraju biti
postavljene tako da rebra i kanali plo¢a budu usmereni
prema dole. ,Sirina“ ploge je smer upravan na rebra a
»,duzina“ je paralelna sa smerom rebara.

Faktor sigurnosti

Tabele 17, 18 i 19 pokazuju maksimalne dozvoljene
veliCine ploCa kod nekog odredenog opterecenja kod
kojeg ploCe imaju jo$ prihvatljiv ugib bez opasnosti od
pucanija ili izbijanja iz okvira sa faktorom sigurnosti 1,5.
PAZNJA:

Ove tabele se mogu primeniti samo ako dubina kraja ploCe
u nosacu iznosi najmanje 20 mm.

Slika 22

aubina nalegarnya ploce =20mim

]

NadstresSnice

Za nadstreSnice se preporucuje minimalni nagib od 5° (9
cm/m duzine ploce) radi boljeg odvoda vode.

Slika 23

ANSNNANNNNANN

Sigurnost pri radu

Lexan Thermoclear plo¢e nisu predvidene da nose teret
neke osobe pogotovo ne kod ugradnje na krovovima.
Preko nosaca uvek treba staviti odgovaraju¢e daske za
hodanje.

Slika 24
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Debljine ploca za ravno zastakljivanje

duzina: 3000mm
(odnos a:b = 1:>1.5)
opterecenje: 600 N/m?

Potrebna plo¢a: LTC 16/3TS 2800

Uc&vrscene sve Cetiri strane
Karakteristike ugiba za ovu konfiguraciju zavise od
odnosa razmaka nosaca a : b (v. sliku 25). U praksi
»a"“ predstavlja osni razmak profila na kracoj strani
zastakljenja tj. Sirini ploCe a ,,b“ predstavlja osni razmak
nosaca na duzoj strani zastakljenja tj. duzini ploCe.
Tabela 17 prikazuje maksimalno dozvoljenu kracu stranu
ploCe za tri razliCita odnosa osnih razmaka nosaca.

duzina: 1200mm
(odnos a:b = 1:1.5)
opterecenje: 1600 N/m?
Potrebna plo¢a: LTC 10/2RS 1700
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Odnos Sirina plo¢e “a” : duzina ploc¢e “b” 1:1
Odnos Sirina ploc¢e “a” : duzina plo¢e “b” 1:1.5
Odnos Sirina ploce “a” : duzina ploce “b” 1:>1.5

Tabela 17: osni razmak (mm) profila za zastakljivanje (kraca strana (a))
odnos sirine i duzine ploce
Lexan -] | R G g | 2 g | 2 g | R g | 2 g | R g | 2
Thermoclear R R R R Y R A Y R Y R B Y A R A D R R Y
tip ploce = = = = = = = =
LTC 4.5/2RS1000 | 690| 580| 450
LTC 6/2RS1300 1050 920| 610| 950\ 850\ 570| 900| 780, 530
LTC 8/2RS1500 1250 1100 720| 1150 1020 655| 1075 940, 610 10er 900 570 970 830 53§ 930 780 51(
LTC8/3RS1700 1150 1020 680| 1100 960 650| 1050 920, 590 100& 870 560 950 820 535 900 770 500
LTC 10/2RS1700 | 1500 1150 815( 1375 1070 730| 1280 950 670 121§ 920 620 11611 850 583 1110 800 545 1070 76£r 521r
LTC 10/3RS1900 | 1470 1110 800| 1355 1035 730| 1265 935 675 120? 895 625 115+ 830 579 1105 780 540 1065 744 51+
LTC 10/3752000 | 1540 1310 890| 141Q 1250 810| 1320 1150 750 125+ 106? 700 120+ 980 660 1150 920 63({ 1110 86(17 61+ 1070 8117 589
LTC 10/3X2000 1200 1200 980)| 1200 1200 910| 1204 120+ 850 1201+ 1150 810 12017 1100 770 1200 1050 74l+ 1200 1000 72+ 1200 950 700
LTC16 3TS/2700/2800)| 1700 1420 1100 1600 1310 980, 1500 121+ 880 1454’ 1120 810 1400 1060 750 1300 1000 70+ 1250 950 66+ 1200 900 620
LTC 16/3X2900 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 120+ 1134? 120+ 1200 1080 12017 1200 1030 1200 1200 99% 1200 1200 96+ 1200 1200 950
LTC 20/5RS3000 | 1800 1650 1200 1700 1550 1160 160( 140J7 107J7 1550 1310 980 1501) 1220 924 145P 1170 8b‘l+ 1400 1080 814? 1350 1050 779
LTC256RS3500 | 1250 1250 1250 1250 1250 125) 1250 1250 1250 1250 125 12511 1250 1250 1250 12#0 1250 11500 1290 1290 11(10 1290 1290 1050
LTC 32/5X3800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 125 12517 12517 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Opterecenje u N/n? 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Primer| Primer I
Veli€ina okvira: VeliCina okvira:
Sirina 1100mm Sirina 800mm
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Debljine ploca za ravno zastakljivanje

Tabela 18: Osni razmak (mm) izmedu profila “a”; profili paralelni sa rebrima
Lexan Thermoclear tip ploce
LTC 4.5/2RS1000 450
LTC 6/2RS1300 570 530
LTC 8/2RS1500 655 610 570 535 510
LTC 8/3RS1700 650 590 560 570 500
LTC 10/2RS1700 730 670 620 585 545 520
LTC 10/3RS1900 800 730 675 625 575 540 510
LTC 10/3T752000 890 810 750 700 660 630 610 585
LTC 10/3X2000 980 910 850 810 770 740 720 700
LTC 16/375/2700/2800 1100 980 880 810 750 700 665 620
LTC 16/3X2900 1200 1200 1130 1080 1030 995 960 950
LTC 20/5RS3300 1200 1160 1070 980 920 860 810 770
LTC 25/6RS3500 1250 1250 1250 1250 1250 1150 1100 1050
LTC 32/5X3800 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Opterecenje u N/m? 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
UcvrSéene dve strane - nosaci Slika 27
paralelni sa rebrima povecan otvor (termicko Sirenje)

Osnovni faktor koji odreduje ugib ploCe je razmak ,a“ |
izmedu centara nosaca. '
a = osni razmak izmedu profila

b = duzina plo¢e

Buduc¢i da se moze izabrati bilo koja duzina mera ,b“
nema uticaja na ponasanje pri ugibu.

UcévrSéene dve strane profila

— upravno na rebra . g ‘ i "?
N/ ¢

U ovom sludaju na ugib utiée razmak nosaga. Sirina
plo€e nema uticaja na ugib zbog opterecenja. To znaci
da se moze izabrati bilo koja plo¢a i do njene standardne

duzine. U sluCaju potrebe za veéim rasponima ploCe kod

Slika 26 vertikalnog zastakljivanja mogu se koristiti standardni ,H*
profiliod polikarbonata da se dobije dobarvodonepropusni
spoj. Nisu potrebni dodatni vertikalni nosaci. Za nakoseno
zastakljenje preporucuje se potporni nosa¢ za spajanje
plo¢a ne samo zbog nepropusnostive¢ i zbog izbegavanja

ugiba plo¢e koji moze nastati usled njene tezine. Za

/ pricvrScenje Lexan Thermoclear ploCa na nosate mogu
se koristiti standardni vijci, matice i podlozne plocice.
Medutim sav pribor koji sluzi pritezanju mora biti dovoljno
velike povrsine uz Kkoristenje kompatibilnin gumenih
zaptivki.




Debljine ploca za ravno zastakljivanje

Tabela 19: Osni razmak nosaca u mmy; profili upravno na smer rebara-
Lexan Thermoclear tip ploce

LTC 4.5/2RS1000 500
LTC 6/2RS1500 690 630 590 570 540 520 500 480
LTC 8/2RS1500 830 760 720 680 650 630 600 580
LTC 8/3RS1700 830 760 720 680 650 630 600 580

LTC 10/3RS1900 900 910 855 800 770 740 710
LTC 10/3X2000

LTC 10/2RS1700 1010 930 875 830 790 760 730 710
LTC 10/3T2000

LTC 16/37S/2700

LTC 16/375/2800 1450 1325 1240 1180 1130 1085 1050 1000
LTC 16/3X2900

LTC 20/5RS3300 1550 1440 1350 1275 1220 1175 1140 1100

LTC 25/6RS3500 1675 1525 1435 1360 1290 1250 1200 1150
LTC 32/5X3800 2000 1850 1700 1600 1500 1450 1400 1350

Opterecenje u N/m? 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Slika 28 U tu svrhu instalateri Lexan Thermoclear plo€a raspolazu

povecan otvor (termicko Sirenje)

:] —— quloz"na plocica

/ .
LI

ANNNNDY

zazor za sirenje

nosaca

maksimalni
raspon

razmak izmedu

sa velikim podloznim plo€icama raznih dimenzija i oblika.
Pritezati treba pazljivo da ne dode do deformacije ploce
ili ograniCavanja termickog Sirenja. Koriste se i specijalne
podlozne ploCice od poliamida (sl. 28) kod kojih je
kompatibilna gumena zaptivka integralni deo, a glava
dovoljno velika da rasporedi silu pritezanja.

Otvor za vijak kod ovog nacina pri¢vrscivanja plo¢a mora
od ivice plocCe biti udaljen najmanje 40 mm.

Paznja
Kod ovog nacina zastakljivanja treba uzeti u obzir sledece:

e  Providni ,H“ profil od polikarbonata nema UV zastitu
i tokom vremena moze doci do promene boje.

e Prodor vode i praSine izmedu ,H“ profila i ploCe
moze prouzrokovati pojavu pruga $to se moze ograniciti
upotrebom silikona.

e Vrlo je teSko posti¢i potpunu vodonepropusnost
izmedu podlozne ploCice i povrSine Lexan Thermoclear
ploCe.

e Voda i prasina mogu lako prodreti u buSene kanale
plo¢a sto moze dovesti do rasta algi i paucinastog
izgleda.

Ovaj nacin zastakljivanja je pogodan samo ako estetika
nije posebno vazna.
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Debljine ploca za ravno

zastakljivanje

Lexan Thermoclear ploCe se, u hladnom stanju, mogu vrlo
jednostavno savijati na i u za to pripremljene profile i tako
zastakliti kupole, svetlarnike i Citave krovne konstrukcije.
Ukoliko je radijus unutar dozvolienog minimuma
naprezanje nastao savijanjem nece uticati na mehanicka
svojstva ploc€a. PloCe se smeju savijati s a m o po duzini
rebaran ik a k o po Sirini ploCe !!

Tab. 20: Minimalni dozvoljeni poluprecnici plo¢a

Debljina mm min. polupreénik mm
6 1050
8 1400
10 1750
16 2800
20 3500
25 4375

Podaci o opterecenjima u prikazanim dijagramima (tab. 21)
vaze za ploce ucvrscene sa sve Cetiri strane. Navedena
su linearna opterecenja (uz faktor sigurnosti 2,0) prema
polupre€nicima ugradnje za razne debljine zidova. Za
normalno savijanje duzina ploc¢e ,L“ mora biti ve¢a od
Sirine ,W*“. U praksi je odnos 1:2 ili manji nemoguce izvesti
zbog geometrije ugradnje.

Tabela 21

hladno savijene LTC ploce opterecene 0.6 Kn/n¥

Slika 30

" osni razmak
S izmedu savijenih
™ R profila

Kako d¢itati tabelu

Kod nekog zadanog opterecenja se osni razmak
izmedu profila moze naci prema razliCitim debljinama i
poluprec¢nicima ploca.

LTC 25 Razmak izmedu profila 1250 mm kod radiusa >
4375 mm dozvoljava opterecenje od 1400 N/mz2.

LTC 32 sluzi samo za ravno zastakljivanje.

hladno savijene LTC ploce opterecene 0.9 Kn/n¥?

ch 20 . X \ g 20 CE LTC6/2RS (A)
s 5 N 3 g v LTC8/2RS-3RS (B)
T A - = M 3 AN/ e LTC10/2RS-3RS (C)
S $ 0 VL 2 \ S A AXT X \ LTCI6/3TS (D)
I \ \ 2 N g\g 15 \ \
5 . \ \ .o S W N—3 . = [ TC20/5RS (E)
S \ \ S 1. \ N, e e [TCT6/3X (F)
= ~ s L, \ \ N
S \ ~ —— S N N —————- LTC10/3X (G)
= - -
(% r \ % 1 \ >
«n . = X \ -~
S % T o ~
g :.vt S~ E o7 AN B —
'E 3 s 0 N
g s E 0§ g —
N o4 S G4
_E’ 0 -E 03
= a2 B oz
% ar < o

l: I ] ] ] L ] L ] ] ] ] ] 1 9 L T T T T T T T T T 1

s { 15 2 25 1 25 4 45 § S8 I3 65 25 25 ' 35 & 45 5§ &5 é £5
radijus u metrima radijus u metrima

hladno savijene LTC ploce opterecene 1.2 Kn/n?

hladno savijene LTC ploce opterecene 1.5 Kn/n¥?

Ay
= 28 32
= <
.E 13 § 15
S 18 - = o
2 <)
17 >
s ! E
= X >
s 't N N IS
(S =
S M \ S 4
E~NE X S
S L _MAB\C G D N s = 5
S ) 3 AN F=ae g . \ \E ~
8 \ A S . N AN . ~ e
> \ 38 { B c ~,
S os \ ~ V2] 99 3 \ N
g o e g \ AR
)
i "; S B E = = = = e E a7 \ i ——
W - 7
S . i x . ~
E L ~ “f
A 24
= g o
8 0w = 0
01 & ar
al L L] L L) L) L) T T T L] L] 1 l:l T T T T T T ] 1 1 1
s ! '5 2 25 : 15 4 45 $ 55 é 65 0% z 25 ' 35 4 45 5 &5 ¢ 65
radijus u metrima radijus u metrima
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Preporuke za zastakljivanje

“Mokro zastakljivanje”

Slika 31

Silikon

SAVETI ZA

e Ocistiti okvire, ukloniti stari git ili krhotine stakla.

e Proveriti dubinu stezanja ivice ploce (x 20 mm) i
unutrasnje mere prozora tj. dimenzije u koje e ploc¢a biti
umetnuta.

e |zracunati dimenzije ploCe, uzeti u obzir prostor za
termicko Sirenje (3 mm po metru duzine).

e [zabrati pravu debljinu prema opterecenju, K-vrednosti
i sl.

* Pre seCenja pritegnuti Lexan Thermoclear plo¢u uz
podlogu da se izbegnu vibracije.

e Seci plo€u na potrebne dimenzije pomocu standardne
cirkularne ili ubodne testere.

e Piljevinu u kanalima izduvati €istim komprimiranim
vazduhom.

¢ Ukloniti sve ostre ivice i druge nepravilnosti sa ploca.
¢ Ukloniti oko 50 mm zastitne folije od ruba ivice sa obe
strane plocCe.

e Pazljivo izabrati protivprasinsku traku koja odgovara za
zastakljivanje.

e Zaptivati kanale ploce protivprasinskim trakama gore
sa nepropusnom a dole sa vazduhopropusnom npr. sa
Multifoil G3629 ili AD3429. Slediti uputstva isporucioca
trake.

¢ Ako se koristi vazduhopropusna traka nataknuti
odgovarajuci aluminijski profil koji ¢e omoguciti

oticanje kondenzata ili izmedu filtera staviti jednostruku
samolepivu foliju da se dobije potrebni razmak.

e Kod ,,mokrog® zastakljivanja na okvir i steznu letvu
staviti samolepivu traku za zaptivanje ili gumeni profil.

¢ Kod ,,suvog“ zastakljivanja u profile za stezanje
umetnuti zaptivke od Neoprena ili slicnog materijala.

e Umetnuti Lexan Thermoclear plo€u u okvir.

¢ | exan Thermoclear ploCe instalirati samo sa okomito
postavljenim rebrima. UV-zasti¢ena strana ploCe mora
uvek biti okrenuta prema suncu.

~Suvo*“ ostakljivanje

e Pritegnuti stezne letve ili profile

¢ Kod ,,mokrog“ nacina silikonirati zazor izmedu plocCe i
okvira sa preporu¢enim materijalom (npr. Silpruf, Multisil).
¢ Zastitne folije skinuti odmah nakon ugradnje.

¢ PloCe oprati mlakom otopinom sapuna i osusiti mekim
sunderom ili vunenom krpom.

“Suvo zastakljivanje”
Slika 32

dubina naleganja ploce +20mm

\ | | =
A

| S—
r

0

SAVETI PROTIV

¢ NE upotrebljavati zaptivke od mekanog PVC-aiili od
nekompatibilnih vrsta gume.

¢ NE koristiti sredstva za zaptivanje koja sadrze amine i
benzamide.

¢ NE upotrebljavati abrazivna ili jako alkalna

sredstva za CiSc¢enje.

¢ L exan Thermoclear ploce NIKADA ne Cistiti bilo kakvim
ostrim predmetima.

¢ NIKAKO ne hodati po LTC plo¢ama

e NE ugradivati LTC ploCe sa oStecenim protivprasinskim
trakama

¢ NIKADA ne ugradivati LTC plo¢e kod intenzivnog
direktnog sun¢evog zracenja ili kod povisenih
temperatura.

¢ L TC plo¢e NIKADA ne Ccistiti benzolom, benzinom,
acetonom, ugljenim tetrahloridomili butilenglikolom.
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermoclick ploéa

Opsta uputstva

Skladistenje

Lexan Thermoclick plocCe treba skladistiti tako da se zastite

od sunca, kiSe i drugih vremenskih uticaja. Pri rukovanju zazor za termicko ]"[ “““ [
i transportu treba paziti da se ne zagrebu povrsine plo¢a sienje Lol

i njihove ivice. LI
Secenje

Lexan Thermoclick plo¢e se mogu jednostavno seci sa
skoro svim standardnim alatima. To ukljuCuje cirkularne,
ubodneirucne, tanke testere sa finim zupcima. PloCu treba
prethodno pritegnuti uz podlogu da se izbegnu nezeljene {1
vibracije a piljevinu izduvati ¢istim komprimovanim RN 2
vazduhom. S O

Pripreme za ugradnju

Zazor za termicko Sirenje

Uzeti u obzir termicko Sirenje od 3 mm po metru duzine i to
izmedu gornje ivice ploCe i zavrSnog profila te izmedu prve
i zadnje ploCe i oba vertikalna zavr$na profila. Ovaj zazor
je ve¢ predviden kod posebnih profila za zastakljivanje
navedenih u ovom poglavlju. LTC40/4RS3600

|
Preporuke za zaptivanje ] LY

. . . N - v 40mm
Zaptivanje preseka/ivice plo¢a je neobi¢no vazno da

se sprecCi pojava vlage i prasine u kanalima. Kompanija
Multifoil proizvela je protivpraSinske trake koje nude
lokalni distributeri.

. . LTC40/4X4000
Standardno zastakljivanje

.// AN Z Jﬁ,{’ LW VAN
Za standardno zastakljivanje preporuCuje se zaptivanje 40mm >< “"< >< \
gornjeg preseka ploCe sa nepropusnom protivprasinskom ‘\/ S i 7 \/’
trakom /G3660C) a donjeg sa protivprasinskom o
vazduhopropusnom trakom (A3460C). Na dnu treba
ostaviti mali zazor za odvod kondenzata.

nepropusna traka protiv prasine
za gornju ivicu G3660C

nepropusna traka protiv prasine

Specifiéni uslovi 2a donju ivicu AD3640C

U jako prasnjavoj okolini kao §to su pilane, radionice za
zavarivanje i sl. preporucuje se oba preseka ploCe zaptivati
nepropusnhom protivprasinskom trakom /G3660C).

nepropusna traka protiv prasine
za obe ivice G3660C




Uputstva za ugradnju Lexan Thermoclick ploéa

LTC40/4RS3600
LTC40/4X4000

Vertikalno zastakljivanje =

Ovo poglavlje opisuje predloge za zastakljivanje sa
posebnim, komercijalno raspolozivim, aluminijumskim
profiima namenjenim za Lexan Thermoclick ploce.
Ovlasteni distributeri i instalateri ploCa nude cCitav niz
aluminijumskih profila i stezaljki. Lexan Thermoclick ploCe
se mogu ugradivati unutar zgrada a sluze narocito za
oblaganje procelja.

H-42 mm

spolja

raspon ‘H’

Maksimalno preporuceni raspon ‘H’

pritisak/usis vetra
opterecenje snegom N/m?

Maksimalni preporuceni
raspon “H” umm

600
900
1200

2500
2250
2000

Tabela prikazuje maksimalno preporuceni raspon kod
specificnog opterecenja kod kojeg je ugib jos prihvatljiv uz
minimalni rizik izvijanja ili ispadanja iz okvira sa dovoljnim
faktorom sigurnosti.

Maksimalno preporuceni razmak profila ‘P’

Ako visina zastakljenja premasuje maksimalno
preporuceni raspon ‘H’ bi ¢e potrebni horizontalni stezni
profili.Ovi profili se na Lexan Thermoclick plo€e mogu
pricvrstiti sa posebnim, nerdajucim, hvataljkama koristeci
posebne Zljebove na uspravnim spojevima plo€a. Razmak
izmedu horizontalnih profila nesme premasiti maksimalne
preporucene dimenzije raspona ‘P’ navedenim u tabeli
koja sledi.

pritisak/usis vetra
opterecenje snegom N/m?

Maksimalni preporuceni
raspon “P” umm

600
900
1200

2000
1750
1500

potrebna duzina ploce L

H-42 mm

potrebna duzina ploce L

raspon ‘H’

iznutra
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermoclick ploéa

LTC40/4RS3600
LTC40/4X4000

Razmak profila “P”

f=!
\§ :
\
¥
Razmak profila “P

B

\T

1

5
|
|
'l

Razmak profila “P” i

metalnu hvataliku uklizati na mesto pricvrstit hvataliku nia nosac spojiti ploce

Alternativa za spajanje ploca

Ako visina zastakljivanja premasuje maksimalno
preporuceni raspon ‘H’ za spajanje plo¢a mogu se Koristiti
gornji i donji profili za ugradnju Lexan Thermoclick plo¢a
(slika levo).

Razmak profila “H”

Zastakljivanje krovova

Za vecinu krovova preporucuje se nagib od najmanje 10°
za oticanje kiSe. Za bolju zastitu od vode u zljeb izmedu
dve ploce sa spoljne streba staviti silikon.

Razmak profila “H”

silikon

Krovne konstrukcije ne mogu podneti teret osobe bilo '
kod ugradnje bkod ¢Ciséenja. Izmedu nosaca treba staviti y S /
odgovarajuée daske za hodanije. AN /P e
/ Tipicni detalj
\ < / ostakljenja krova
N\

/




Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30A/4RS4000

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel plo¢e se uglavhom Koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zastitu od kise
sluze dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pric¢vrs€ivanje na oba nasedna krila moraju biti

5 mm Sire od promera vijka zbog termickog Sirenja.

Osni razmak izmedu rupa ne sme biti ve¢i od
500 mm.

traka protiv prasine

. Slemenski pokrov

' metalna ploca
zaptivka

rupe 5mm
radi termickog
Sirenja

. gornja ivica

nepropusna traka

donja ivica ———

paropropusna traka - 1_/. o
] aluminijumski
U-profil
Za pokrivanje protivprasinske trake i lakSi odvod

kondenzata preporucuje se U-profil kao na preseku B. Da
bi se izbegle Stete na ploCama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporucuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunderastih guma

zaptivka

traka
pokrivni profil

oluk off 2 )

presek B




Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30A/4RS4000

Nasedna krila Lexan Thermopanel plo¢a mogu se na ploce
od talasastog lima, pomocu vijaka fiksirati sa metalnim
stezaljkama na kojima je laminirana neoprenska guma.
Metalne stezaljke pritiskaju Lexan Thermopanel ploce na
dole i drze ih prilikom opterecenja.

Prazan prostor koji nastaje izmedu talasastog lima i
Lexan Thermopanel plo¢e mora se popuniti izolacionim
komadom za ispunu. Takav komad se moze iseci od
metalnog izolacionog talasastog lima.

osni razmak vijaka 500mm

metalna stezaljka sa
laminiranom neoprenskom
gumom
— Termopanel
|
|
it - |
|! |
|
w |
, S
1} |
== A
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30B/4RS4000

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel plo¢e se uglavhom Koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zastitu od kise
sluze dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pric¢vrs€ivanje na oba nasedna krila moraju biti

5 mm Sire od promera vijka zbog termickog Sirenja.

Osni razmak izmedu rupa ne sme biti ve¢i od
500 mm.

traka protiv prasine

. Slemenski pokrov

' metalna ploca
zaptivka

rupe 5mm
radi termickog
Sirenja

. gornja ivica

nepropusna traka

donja ivica ———

paropropusna traka - 1_/. o
] aluminijumski
U-profil
Za pokrivanje protivprasinske trake i lakSi odvod

kondenzata preporucuje se U-profil kao na preseku B. Da
bi se izbegle Stete na ploCama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporucuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunderastih guma

zaptivka

traka
pokrivni profil

oluk off 2 )

presek B




Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30B/4RS4000

Nasedna krila Lexan Thermopanel plo¢a mogu se na ploce
od talasastog lima, pomocu vijaka, fiksirati sa metalnim
stezaljkama na kojima je laminirana neoprenska guma.
Metalne stezaljke pritiskaju Lexan Thermopanel na dole i
drze ih prilikom opterecenja.

Prazan prostor koji nastaje izmedu talasastog lima i
Lexan Thermopanel plo¢e mora se popuniti izolacionim
komadom za ispunu. Takav komad se moze izrezati od
metalnog izolacionog talasastog lima.

- osni razmak vijaka 500mm
poklopac
' \ metalna stezaljka sa
, ) laminiranom neoprenskom
" gumom
aame Y
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30C/4RS4000

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel plo¢e se uglavhom Koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zastitu od kise
sluze dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pric¢vrs€ivanje na oba nasedna krila moraju biti

5 mm Sire od promera vijka zbog termickog Sirenja.

Osni razmak izmedu rupa ne sme biti ve¢i od
500 mm.

traka protiv prasine

. Slemenski pokrov

' metalna ploca
zaptivka

rupe 5mm
radi termickog
Sirenja

. gornja ivica

nepropusna traka

donja ivica ———

paropropusna traka - 1_/. o
] aluminijumski
U-profil
Za pokrivanje protivprasinske trake i lakSi odvod

kondenzata preporucuje se U-profil kao na preseku B. Da
bi se izbegle Stete na ploCama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporucuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunderastih guma
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traka
pokrivni profil
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30C/4RS4000

Nasedna krila Lexan Thermopanel plo¢a mogu se na ploce
od talasastog lima, pomocu vijaka, fiksirati sa metalnim
stezaljkama na kojima je laminirana neoprenska guma.
Metalne stezaljke pritiskaju Lexan Thermopanel na dole i
drze ih prilikom opterecenja.

Prazan prostor koji nastaje izmedu talasastog lima i
Lexan Thermopanel plo¢e mora se popuniti izolacionim
komadom za ispunu. Takav komad se moze izrezati od
metalnog izolacionog talasastog lima.
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osni razmak vijaka 500mm
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30'D/4RS3600

Zastakljenje krova
Lexan Thermopanel plo¢e se uglavhom Koriste za
svetlarnike od vrha krova do strehe. Za zastitu od kise
sluze dobro poznati slemenski pokrovi (v. presjek A).
Rupe za pric¢vrs€ivanje na oba nasedna krila moraju biti

5 mm Sire od promera vijka zbog termickog Sirenja.

Osni razmak izmedu rupa ne sme biti ve¢i od
500 mm.

traka protiv prasine

. Slemenski pokrov

' metalna ploca
zaptivka

rupe 5mm
radi termickog
Sirenja

. gornja ivica

nepropusna traka

donja ivica ———

paropropusna traka - 1_/. o
] aluminijumski
U-profil
Za pokrivanje protivprasinske trake i lakSi odvod

kondenzata preporucuje se U-profil kao na preseku B. Da
bi se izbegle Stete na ploCama i da se smanji buka zbog
udara vetra preporucuje se upotreba zaptivnih traka od
neoprena ili sunderastih guma

zaptivka

traka
pokrivni profil
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Uputstva za ugradnju Lexan Thermopanel ploca

LTP30D/4RS3600

Predlog 1

1000 mm

presek C

osni razmak vijaka 500mm

-~ poklopac

-

Lexan Thermopanel

LTP30D/4RS3600

e
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N
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L metalni noseci profil

U predlogu 1 Thermopanel je pritegnut izmedu metalnog
noseceg i metalnog pokrivnog profila. Dodatni nosaci za

podupiranje Thermopanel plo¢e nisu

potrebni. Lexan

Thermopanel plo€a ugradena prema predlogu 1 moze biti
izvrgnuta pritisku i podpritisku vetra od 1750 N/m2.

Predlog 2

poklopac

metalna stezaljka

r

L | Lexan Thermopanel
LTP30D/4RS3600

L metalni
valovita
ploca

zaptivka

nosac

osni razmak vijaka 500mm

pritisak vetra Maksimalni razmak nosaca
N/n¢ umm
1000 2000
2000 1900
1400 1800
1600 1700
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poklopac

metalna stezaljka
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